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LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR:
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ALOAG km 1 %: Via Aloag - Santo Domingo
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CERTIFICADO DE CALIDAD
ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA

CERTIFICADO NRO: L1000055194
PAGINAS 1 DE 1

PRODUCTO: 28 BARRA LAM LISA A36 20X06

NRO ENTREGA VENTA: 62978

NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A

DIRECCION DEL CLIENTE: AV. AMAZONAS N21-252 Y J. CARRION

LOTE DE INSPECCION: 030000007762

NRO DE COLADA:

NRO DE PAQUETE: 100

Fecha Caracteristicas de Inspeccion Max Min Tearico Resultado de UN Norma
analisis
MECANICO

16.11.2013  AREA NOMINAL 314,16 314,16 314,160 mm2 NTE INEN 2222 BARRA REDON CUADRA
PLETIN

16.11.2013 CARGA FLUENCIA 1000 10.120,000 kaf NTE INEN 2215 PERFILES LAMINADOS

16.11.2013 FLUENCIA NOMINAL 18,50 32,213 kg/mma2 NTE INEN 2215 PERFILES LAMINADOS

16.11.2013 CARGA RESISTENCIA 1000 13.810,000 kgf NTE INEN 2215 PERFILES LAMINADOS

16.11.2013  RESISTENCIA NOMINAL 55,00 30,00 43,958 kg/mm2 NTE INEN 2215 PERFILES LAMINADOS

16.11.2013  LONGITUD INICIAL 100 100 100,144 mm NTE INEN 2215 PERFILES LAMINADOS

16.11.2013 % ALARGAMIENTO MINIMO 18,00 34,806 % NTE INEN 2215 PERFILES LAMINADOS

FISICO

16.11.2013 DIAMETRO MAYOR 20,50 19,50 20,000 mm NTE INEN 2222 BARRA REDON CUADRA
PLETIN

16.11.2013 DIAMETRO MENOR 20,50 19,50 19,810 mm NTE INEN 2222 BARRA REDON CUADRA
PLETIN

16.11.2013 OVALIDAD 0,75 0,190 mm NTE INEN 2222 BARRA REDON CUADRA
PLETIN

16.11.2013  LONGITUD 6m 6,100 5,990 6,030 m NTE INEN 2222 BARRA REDON CUADRA
PLETIN

16.11.2013 DEFECTOS SUPERFICIALES Conforme NTE INEN 2222 BARRA REDON CUADRA

Observacién:
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ADELCA tiene certificacién ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, 1SO 14001:2004, y cuenta con certificado de conformidad Sello de Calidad INEN para sus productos laminados.
Los perfiles fabricados en Adelca también cumplen la especificacion ASTM A36.
Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacién eﬁ&?ﬁl Azhoﬁfog‘& %e@t@ﬁt{!?r&adas reproducciones parciales del mismo.
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JEFE DE CALIDAD LAMINADOS



Programa: Fe-01-F 12/02/2011 03:57:35 AN
Comentario: Orientation -F 119788

Media y DSR (n=1) Elementos: Concentracién
Area Id: CC Quality: SAE-1015
Heat Id: 117351 Sample: 01 - FCC
Cc Si Mn P S Cr Ni Mo Al Cu
% % % % % % % %o % %
L 0.130 0.200 0.300 0.0000  0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000
X 0.132 0.210 0.430 0.0125  0.0338 0.087 0.062 0.012 0.0038 0.198
T 0.150 0.300 0.500 0.0430  0.0450 0.200 0.200 0.060 0.250
s 0.000 0.000 0.000 0.0000  0.0000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
sr 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Co Ti Nb \' w Pb Mg B Sn Zn
% % % % % % % % % %
e 0.0000
x 0.0163 <0.001 <0.004 <0.001 0.010 <0.0030 <0.0010 <0.0005 0.0206 <0.002
T 0.0600
s 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
sr 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
As Bi Ca Ce Zr La Fe C.E.
% % % % % % % %
b
X 0.0012 <0.002 0.0003 <0.0030 <0.002 0.003 98.77 0.214
;T(
s 0.0000 0.000 0.0000  0.0000 0.000 0.000 0.00 0.0000
sr 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000



