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LUGAR: ALOAG, km 1 %2 Via Aloag - Santo Domingo
FECHA DE EMISION: I PRODUCTO: 106 VARILLA LAM LISA AS42 25X12
NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A No PEDIDO: 10005029
DIRECCION DEL CLIENTE: AV, AMAZONAS N21-252 Y J. CARRION CONDIGIONES DE ENSAYG: TEMP AMB 247G
LOTE DE INSPECCION: 030000042083
NRO DE COLADA: 601251
D 32
LFecha I Caracteristicas de Inspeccion Max Min Resultado de Analisis UN ] Observaciones
QUIMICO
21.09.2016 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,260 % ANALISIS ESPECTROGRAFICO IACC06
21.09.2016 % SILICIO (Si) 0,400 0,100 0,227 % ANALISIS ESPECTROGRAFICO IACC05
21.09.2016 % MANGANESO (Mn) 1,000 0,800 0,824 % ANALISIS ESPECTROGRAFICO IACC06
21.09.2016 % FOSFORO (P) 0,043 0,000 0,028 % ANALISIS ESPECTROGRAFICO IACC06
21.09.2016 % AZUFRE (S) 0.045 0,000 0,026 % ANALISIS ESPECTROGRAFICO IACC06
21.08.2016 % BORO (B) 0,010 0,000 0,000 % ANALISIS ESPECTROGRAFICO IACC06
21.08.2016 % CARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 0,412 % ANALISIS ESPECTROGRAFICO IACC06
MECANICO
21.09.2016  AREA NOM 490,88 490,88 490,875 mm2  ASTMA706 Low-Alloy Steel Bars
21.09.2016  FLUENCIA 550,0 4200 505,438 MPa ASTM A706 Low-Alloy Stee! Bars
21.08.2016  RESISTENCIA 560,0 657,269 MPa ASTM A706 Low-Alloy Steel Bars
21.09.2016  ALARGAMIENTO 12,00 15,000 % ASTM A706 Low-Alloy Steel Bars
21.08.2016  REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,300 ASTM A706 Low-Alloy Steel Bars
21.09.2016  DOBLADO Conforme ASTM A706 Low-Alloy Steel Bars
FISICO
21.09.2016  DIAMETRO MAYOR 25,50 24,50 24,960 mm ASTM A706 Low-Alloy Steel Bars
21.09.2016  DIAMETRO MENOR 25,50 24,50 24,800 mm ASTM A706 Low-Alloy Steel Bars
21.09.2016  OVALIDAD 0,75 0,160 mm ASTM A706 Low-Alloy Steel Bars
21.09.2016  LONG 12m 12,050 11,950 12,010 m ASTM A706 Low-Alloy Steel Bars
21.09.2016  APARIENCIA Conforme ASTM A706 Low-Alloy Steel Bars

Observacion:

ADELCA tiene certificacién ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e I1SO 14001:2004
Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacién escrita del Laboratorio. No estan autorizadas reproducciones parciales del mismo.

ACERIA DEL ECUADCR C.A.
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