CERTIFICADO DE CALIDAD
ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA

CERTIFICADO NRO: L1000078021

PAGINAS 1 DE 1
LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR:

FECHA DE EMISION:
NOMBRE DEL CLIENTE:
DIRECCION DEL CLIENTE:

ALOAG, km 1 %2 Via Aloag - Santo Domingo
28.07.2017

GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A
AV. AMAZONAS N21-252 Y J. CARRION

PRODUCTO: 83 VARILLA LAM CORRUG AS42 25X12
No PEDIDO: 10009867
CONDICIONES DE ENSAYO: TEMP AMB 20 °C

LOTE DE INSPECCION: 030000050684
NRO DE COLADA: 704803
ID 24
l Fecha Caracteristicas de Inspeccion Max Min Resultado de Analisis [ UN l Observaciones
QuUIMICO
13.06.2017 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,280 % ASTME415
13.06.2017 % SILICIO (Si) 0,300 0,100 0,121 % ASTME415
13.06.2017 % MANGANESO (Mn) 1,200 1,050 1,079 % ASTME415
13.06.2017 % FOSFORO (P) 0,035 0,000 0,024 % ASTME415
13.06.2017 % AZUFRE (S) 0,045 0,000 0,036 % ASTME415
13.06.2017 % BORO (B) 0,100 0,000 0,000 % ASTME415
13.06.2017 % CARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 0,400 % ASTME415
MECANICO
13.06.2017 AREA NOM 490,88 490,88 490,875 mm2 NTE INEN 2167
13.06.2017 FLUENCIA 540,0 420,0 429,563 MPa NTE INEN 2167
13.06.2017  RESISTENCIA 550,0 598,375 MPa NTE INEN 2167
13.06.2017  ALARGAMIENTOQ 12,00 17,600 % NTE INEN 2167
13.06.2017  REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,393 NTE INEN 2167
13.06.2017 DOBLADO Conforme NTE INEN 2187
FISICO
13.06.2017  ESPACIO R TRANSV 17,50 16,786 mm NTE INEN 2167
13.06.2017  ALTURA R TRANSV 1,26 1,363 mm NTE INEN 2167
13.06.2017  ANCHO BASE R LONG 9,60 0,10 3,155 mm NTE INEN 2167
13.06.2017  LONG 12m 12,050 11,850 12,010 m NTE INEN 2167
13.06.2017  APARIENCIA Conforme NTE INEN 2167
r ~
Sello de Calidad
N — \
Instiiuto Feuatnnano de ﬁna}nr:hm
NTE INEN 2167
M
Observacidn:

ADELCA tiene certificacion ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y cuenta con el certificado de conformidad con Sello de Calidad NTE INEN 21 67, para
VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO LAMINADAS Eg%’\EEI\IL'I;E.JSEL%QLES;_\TERMOTRATADAS. PARA HORMIGON ARMADO.
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Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacién eséhga |?ﬁl’éilLabc:raton' Na.gstan autorizadas reproducciones parciales del mismo.

NTE o oo
VANESSA VALLADARES
JEFE DE CALIDAD LAMINADOS



CERTIFICADO DE CALIDAD
ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA

adelc

Acerfa del Ecuador

CERTIFICADO NRO: L1000078022

PAGINAS 1 DE 1
LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR: ALOAG, km 1 % Via Aloag - Santo Domingo
S —— i PRODUCTO: 83 VARILLA LAM CORRUG AS42 25X12
NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A No PEDIDO: 10005967
DIRECCION DEL CLIENTE:  AV. AMAZONAS N21-252 Y J. CARRION CONDICIONES DE ENSAYO: TEMP AMB 20 °C
LOTE DE INSPECCION: 030000050684
NRO DE COLADA: 704797
D 51
L Fecha l Caracteristicas de Inspeccion Max Min Resultado de Analisis I UN | Observaciones
QUIMICO
13.06.2017 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,300 % ASTME415
13.06.2017 % SILICIO (Si) 0,300 0,100 0,152 % ASTME415
13.06.2017 % MANGANESO (Mn) 1,200 1,050 1,070 % ASTME415
13.06.2017 % FOSFORO (P) 0,035 0,000 0,019 % ASTME415
13.06.2017 % AZUFRE () 0,045 0,000 0,030 % ASTME415
13.06.2017 % BORO (B) 0,100 0,000 0,000 % ASTME415
13.06.2017 % CARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 7,000 % ASTME415
MECANICO
13.06.2017  AREA NOM 490,88 490,88 490875  mm2  NTEINEN 2167
13.06.2017  FLUENCIA 540,0 420,0 458,770 MPa  NTEINEN 2167
13.06.2017 RESISTENCIA 550,0 611,720 MPa  NTEINEN 2167
13.06.2017  ALARGAMIENTO 12,00 17,100 % NTE INEN 2167
13.062017  REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,333 NTE INEN 2167
13.062017 DOBLADO Conforme NTE INEN 2167
FISICO
13.082017  ESPACIO R TRANSV 17,50 16,950 o NTE INEN 2167
13.06.2017  ALTURA R TRANSV 1,26 1,610 mm NTE INEN 2167
13.08.2017  ANCHO BASE R LONG 9,60 0,10 3,180 mm NTE INEN 2167
13.06.2017  LONG 12m 12,050 11,950 12,010 - NTE INEN 2167
13.06.2017  APARIENCIA Conforme NTE INEN 2167

Sello de Calidad
a N[ — \
' \

Institutn Feuatordano de Normalizacion

NTE INEN 2167

S

Observacion:
ADELCA tiene certificacion ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 ¥ cuenta con el certificado de conformidad con Sello de Calidad NTE INEN 2167, para
VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO LAMINADASERTAL ERTEESTUDABLES, TERMOTRATADAS, PARA HORMIGON ARMADO.

Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacion escrita del Laboratorig.

autorizadas reproducciones parciales del mismo.

Firma: CONTROL DE CALIDAD
VANESSA VALLADARES
JEFE DE CALIDAD LAMINADOS




: e i CO CERTIFICADO DE CALIDAD
. ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA

Aceria del Ecuador

a

LABORATORIOQ DE CALIDAD LAMINADOS

CERTIFICADO NRO: L1000078023
PAGINAS 1 DE 1

LUGAR: ALOAG, km 1 %: Via Aleag - Santo Domingo
i — bapimen PRODUCTO: 83 VARILLA LAM CORRUG AS42 25X12
NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A No PEDIDO: 100098867
DIRECCION DEL CLIENTE:  AV. AMAZONAS N21-252 Y J. CARRION CONDICIONES DE ENSAYO: TEMP AME 20 °C
LOTE DE INSPECCION: 030000050684
NRO DE COLADA: 704798
D 54
L Fecha ] Caracteristicas de Inspeccion Max Min Resultado de Analisis | UN I Observaciones
QUIMICO
13.06.2017 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,266 % ASTME415
13.06.2017 % SILICIO (Si) 0,300 0,100 0,121 % ASTME415
13.06.2017 % MANGANESO (Mn) 1,200 1,050 1,066 % ASTME415
13.06.2017 % FOSFORO (P) 0,035 0,000 0,015 % ASTME415
13.06.2017 % AZUFRE (S) 0,045 0,000 0,034 % ASTME415
13.06.2017 % BORO (B) 0,100 0,000 0,000 % ASTME415
13.06.2017 % CARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 0,000 % ASTME415
MECANICO
13.06.2017  AREA NOM 490,88 490,88 490,875  mm2  NTE INEN 2167
13.06.2017  FLUENCIA 540,0 420,0 458,770 MPa  NTEINEN 2167
13.06.2017  RESISTENCIA 550,0 611,720 MPa  NTE INEN 2167
13.06.2017  ALARGAMIENTO 12,00 17,100 % NTE INEN 2167
13.06.2017  REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,333 NTE INEN 2167
13.06.2017  DOBLADO Conforme NTE INEN 2167
FISICO
13.06.2017  ESPACIO R TRANSV 17,50 16,950 i NTE INEN 2167
13.06.2017  ALTURA R TRANSV 1,26 1,510 mm NTE INEN 2167
13.06.2017  ANCHO BASE R LONG 9,50 0,10 3,180 mm NTE INEN 2167
13.06.:2017  LONG 12m 12,050 11,950 12,010 m NTE INEN 2167
13.06.2017  APARIENCIA Conforme NTE INEN 2167

Sello de Calidad j
o\ '

alizanion

NTE INEN 2167 |

nsttuto Feuatoriang e Norm

Observacién:
ADELCA tiene certificacion 1ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y cuenta con el certificado de conformidad con Sello de Calidad NTE INEN 2167, para
VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO LAMlNAIi{\éEﬁl' gAH%rtTE, SOLDABLES, TERMOTRATADAS, PARA HORMIGON ARMADO.

CUADOK LA, . . -
tan autorizadas reproducciones parciales del mismo.

Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacién escrita del Laboratorio.

CONTRO- DECALIDAD
VANESSA VALLADARES

JEFE DE CALIDAD LAMINADOS




Qdeicu CERTIFICADO DE CALIDAD
ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA
Aceria del Ecuador

CERTIFICADO NRO: L1000078024

PAGINAS 1 DE 1
LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR: ALOAG, km 1 ¥ Via Aloag - Santo Domingo
e St 28.07.2017 PRODUCTO: 83 VARILLA LAM CORRUG AS42 25X12
NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A Mo FEOIDG: 10004087
DIRECCION DEL CLIENTE:  AV. AMAZONAS N21-252 Y J. CARRION CONDIZIONES DE ENSAYQ: TEMP AME 20°G
LOTE DE INSPECCION: 030000050684
NRO DE COLADA: 704799
) 33
Fecha Caracteristicas de Inspeccion Max Min Resultado de Analisis | UN | Observaciones
QUIMICO
13.06.2017 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,270 % ASTME415
13.06.2017 % SILICIO (Si) 0,300 0,100 0,125 % ASTME415
13.062017 % MANGANESO (Mn) 1,200 1,050 1,050 % ASTME415
13.06.2017 % FOSFORO (P) 0,035 0,000 0,014 % ASTME415
13.06.2017 % AZUFRE (S) 0,045 0,000 0,036 % ASTME415
13.06.2017 % BORO (B) 0,100 0,000 0,000 % ASTME415
13.06.2017 % CARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 0,000 % ASTME415
MECANICO
13.06.2017  AREA NOM 490,88 490,88 490,875  mm2  NTE INEN 2167
13.06.2017  FLUENCIA 540,0 420,0 491,913 MPa  NTEINEN 2167
13.06.2017  RESISTENCIA 550,0 645,083 MPa  NTEINEN 2167
13.06.2017  ALARGAMIENTO 12,00 16,250 % NTE INEN 2167
13.062017  REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,311 NTE INEN 2167
13.06.2017 DOBLADO Conforme NTE INEN 2167
FISICO
13.06.2017  ESPACIO R TRANSV 17,50 16,800 mm NTE INEN 2167
13.06.2017  ALTURA R TRANSV 1,26 1,360 mm NTE INEN 2167
13.06.2017  ANCHO BASE R LONG 9,60 0,10 3170 mm NTE INEN 2167
13.06.2017  LONG 12m 12,050 11,050 12,010 m NTE INEN 2167
13.06.2017  APARIENCIA Conforme NTE INEN 2167

Sello de Calidad W

\ oo \
\
Instiuto Frouatonano de Normalizacion

L NTE INEN 2167

Observacién:
ADELCA tiene certificacion 1ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y cuenta con el certificado de conformidad con Sello de Calidad NTE INEN 2167, para
VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO LAMINADASER BAMENTE, SOLDABES; TERMOTRATADAS, PARA HORMIGON ARMADO.

Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacién escrita del Laboratori st2n autorizadas reproducciones parciales del mismo.
Firma: CONTECL DE CALIDAD
VANESSA VALLADARES

JEFE DE CALIDAD LAMINADOS



