O delcq CERTIFICADO DE CALIDAD
ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA
Aceria del Ecuader

CERTIFICADO NRO: L1000079695

PAGINAS 1 DE1
LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR: ALOAG, km 1 %2 Via Aloag - Santo Domingo
FECHA DE EMISION: 28.08.2017 PRODUCTO: 77 VARILLA LAM CORRUG AS42 20X12
NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A S FEDIDD: 10020878
DIRECCION DEL CLIENTE:  AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211 CONDICIONES DE ENSAYO: TEMP AMB 22 °C
LOTE DE INSPECCION: 030000052387
NRO DE COLADA: 705572
ID 125
Fecha Caracteristicas de Inspeccion Max Min Resultado de Andlisis | UN | Observacicnes
QUIMICO
02.08.2017 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,265 % ASTME415
02.08.2017 % SILICIO (Si) 0,300 0,100 0,183 % ASTME415
02.082017 % MANGANESO (Mn) 1,200 1,050 1,089 % ASTME415
02.08.2017 % FOSFORO (P) 0,035 0,000 0,021 % ASTME415
02.082017 % AZUFRE (S) 0,045 0,000 0,030 % ASTME415
02.08.2017 % BORO (B) 0,100 0,000 0,000 % ASTME415
02.08.2017 % CARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 0,472 % ASTME415
MECANICO
02.08.2017  AREA NOM 314,16 314,16 314160  mm2  NTEINEN 2167
02.08.2017  FLUENCIA 540,0 420,0 483,150 MPa  NTEINEN 2167
02.08.2017 RESISTENCIA 550,0 646563  MPa  NTEINEN 2167
02.08.2017 ALARGAMIENTO 14,00 16,750 % NTE INEN 2167
02.08.2017 REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,338 NTE INEN 2167
02.08.2017 DOBLADO Conforme NTE INEN 2167
FISICO
02.08.2017 ESPACIO R TRANSV 14,00 13,450 mm NTE INEN 2167
02.082017  ALTURA R TRANSV 1,01 1,227 mm NTE INEN 2167
02.08.2017 ANCHO BASE R LONG 7,80 0,10 1,680 i NTE INEN 2167
02.08.2017  LONG 12m 12,050 11,950 12,010 m NTE INEN 2167
02.08.2017 APARIENCIA Conforme NTE INEN 2167

ﬁSeHo de Calidad
N[ = °
" =F N

i lizacidn
Instituto Ecuatoriano de Norma.n

- NTE INEN 21867 J

Observacién:

ADELCA tiene certificacion 1ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y cuenta con el certificado de conformidad con Sello de Calidad NTE INEN 2167, para
VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO LAMINADAS EN CALIENTE, SOLDABLES, TERMOTRATADAS, PARA HORMIGON ARMADO.

Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacion escrita Jcti{el Laboratorio. No estan autorizadas reproducciones parciales del mismo.
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Odelcc CERTIFICADO DE CALIDAD
ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA
Acerfa del Ecuador

CERTIFICADO NRO: L1000079696

PAGINAS 1 DE 1
LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR: ALOAG, km 1 %: Via Aloag - Santo Domingo
R ——— RCEH PRODUCTO: 77 VARILLA LAM CORRUG AS42 20X12
NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A No FEBIDO: 10010378
DIRECCION DEL CLIENTE:  AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211 CONDICIONES DE ENSAYO: TEMP AME 22 °C
LOTE DE INSPECCION: 030000052387
NRO DE COLADA: 705571
D 113
Fecha Caracteristicas de Inspeccion Max l Min Resultado de Analisis | UN | Observaciones
QUIMICO
02.08.2017 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,275 % ASTME415
02.08.2017 % SILICIO (Si) 0,300 0,100 0,165 % ASTME415
02.08.2017 % MANGANESO (Mn) 1,200 1,050 1,079 % ASTME415
02.082017 % FOSFORO (P) 0,035 0,000 0,023 % ASTME415
02.08.2017 % AZUFRE (S) 0,045 0,000 0,029 % ASTME415
02.08.2017 % BORO (B) 0,100 0,000 0,000 % ASTME415
02.08.2017 % CARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 0,486 % ASTME415
MECANICO
02.08.2017 AREA NOM 314,16 314,16 314160  mm2  NTEINEN 2167
02.08.2017 FLUENCIA 540,0 420,0 450,343 MPa NTE INEN 2167
02.08.2017  RESISTENCIA 550,0 609,978 MPa NTE INEN 2167
02.082017 ALARGAMIENTO 14,00 19,000 % NTE INEN 2167
02.08.2017  REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,354 NTE INEN 2167
02.08.20177 DOBLADO Conforme NTE INEN 2167
FISICO
02.08.2017 ESPACIO R TRANSV 14,00 13,444 mm NTE INEN 2167
02.08.20177 ALTURA R TRANSV 1,01 1213 mm NTE INEN 2167
02.08.2017 ANCHO BASE R LONG 7,80 0,10 1,790 mm NTE INEN 2167
02.08.2017  LONG 12m 12,050 11,950 12,020 m NTE INEN 2167
02.08.2017  APARIENCIA Conforme NTE INEN 2167

Sello de Calidad
ST s U
X o M9 9

i uatoriano de Nermalizasiéen
Instituto Ect ; na

NTE INEN 21€7

Observacién:

ADELCA tiene certificacion ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y cuenta con el certificado de conformidad con Sello de Calidad NTE INEN 2167, para
VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO LAMINADAS EN CALIENTE, SOLDABLES, TERMOTRATADAS, PARA HORMIGON ARMADO.

Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacién escrita del Laboratorio. No estan autorizadas reproducciones parciales del mismo.

ACERIA DEL ECUADOR C.A.
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adelca

Kceria del Ecuador

LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR:

NOMBRE DEL CLIENTE:
DIRECCION DEL CLIENTE:

CERTIFICADO DE CALIDAD
ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA

ALOAG, km 1 %: Via Aloag - Santo Domingo
FECHA DE EMISION: 28.08.2017

GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A
AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211

CERTIFICADO NRO: L1000079697
PAGINAS 1 DE1

PRODUCTO: 83 VARILLA LAM CORRUG AS42 25X12

No PEDIDO: 10010378
CONDICIONES DE ENSAYO: TEMP AMB 21 °C

LOTE DE INSPECCION: 030000044206
NRO DE COLADA: 605887
ID 326
Fecha Caracteristicas de Inspeccion Max Min Resultado de Analisis UN l Observaciones
QUIMICO
19.11.2016 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,270 % ANALISIS ESPECTROGRAFICQO IACCO06
19.11.2016 % SILICIO (Si) 0,300 0,100 0,201 % ANALISIS ESPECTROGRAFICO IACCO06
19.11.2016 % MANGANESO (Mn) 1,200 1,050 1,055 % ANALISIS ESPECTROGRAFICO IACC06
19.11.2016 % FOSFORO (P) 0,035 0,000 0,013 % ANALISIS ESPECTROGRAFICO IACC08
19.11.2016 % AZUFRE (S) 0,045 0,000 0,027 % ANALISIS ESPECTROGRAFICO IACC06
19.11.2016 % BORO (B) 0,100 0,000 0,001 % ANALISIS ESPECTROGRAFICO IACCO06
19.11.2016 % CARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 0,459 % ANALISIS ESPECTROGRAFICO IACCO06
MECANICO
19.11.2016  AREA NOM 490,88 490,88 490,875 mma2 NTE INEN 2167
19.11.2016  FLUENCIA 550,0 420,0 465,483 MPa NTE INEN 2167
19.11.2016 RESISTENCIA 560,0 627,303 MPa NTE INEN 2167
19.11.2016  ALARGAMIENTO 12,00 17,500 % NTE INEN 2167
19.11.2016  REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,348 NTE INEN 2167
19.11.2016  DOBLADO Conforme NTE INEN 2167
FISICO
19.11.2016 ESPACIO R TRANSV 17,50 16,769 mm NTE INEN 2167
19.11.2016  ALTURA R TRANSV 1,26 1,577 mm NTE INEN 2167
19.11.2016  ANCHO BASE R LONG 9,60 0,10 1,625 mm NTE INEN 2167
19.11.2016  LONG 12m 12,050 11,950 12,020 m NTE INEN 2167
19.11.2016  APARIENCIA Conforme NTE INEN 2167
Selio de Calidad
Y Y
r N =
oMt Ecuatoriano de Normalizacion
NTE INEN 2167
Observacion:

ADELCA tiene certificacion 1ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y cuenta con el certificado de conformidad con Sello de Calidad NTE INEN 2167, para
VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO LAMINADAS EN CALIENTE, SOLDABLES, TERMOTRATADAS, PARA HORMIGON ARMADO.
Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacién escrita del Laboratorio. No estén autorizadas reproducciones parciales del mismo.

Firma:

ACERIA DEL ECUADOR C.A.
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ddelcc CERTIFICADO DE CALIDAD
ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA
Acerfa del Ecuador

CERTIFICADO NRO: L1000079698

PAGINAS 1 DE1
LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR: ALOAG, km 1 %: Via Aloag - Santo Domingo
i — i PRODUCTO: 59 VARILLA LAM CORRUG AS42 10X12
NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A No PEDIDO: 10010378
DIRECCION DEL CLIENTE:  AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211 CONDICIONES DE ENSAYO: TEMP AMB 20 °C
LOTE DE INSPECCION: 030000051925
NRO DE COLADA: 704912
D 210
Fecha Caracteristicas de Inspeccion Max Min I Resultado de Analisis I UN I Observaciones
QUIMICO
17.07.2017 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,270 % ASTME415
17.07.2017 % SILICIO (Si) 0,300 0,100 0,132 % ASTME415
17.07.2017 % MANGANESO (Mn) 1,200 1,050 1,062 % ASTME415
17.07.2017 % FOSFORO (P) 0,035 0,000 0,022 % ASTME415
17.07.2017 % AZUFRE (8) 0,045 0,000 0,026 % ASTME415
17.07.2017 % BORO (B) 0,100 0,000 0,000 % ASTME415
17.07.2017 % CARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 0,400 % ASTME415
MECANICO
17.07.2017  AREA NOM 78,54 78,54 78,540 mm2  NTE INEN 2167
17.07.2017  FLUENCIA 540,0 420,0 482,339 MPa NTE INEN 2167
17.07.2017  RESISTENCIA 550,0 637,167 MPa NTE INEN 2167
17.07.2017  ALARGAMIENTO 12,00 16,550 % NTE INEN 2167
17.07.2017  REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,321 NTE INEN 2167
17.07.20177  DOBLADO Conforme NTE INEN 2167
FISICO
17.07.2017  ESPACIO R TRANSV 7,00 6,500 mm NTE INEN 2167
17.07.2017  ALTURA R TRANSV 0,40 0,483 mm NTE INEN 2167
17.07.2017  ANCHO BASE R LONG 3,90 0,10 1,845 mm NTE INEN 2167
17.07.2017  LONG 12m 12,050 11,950 12,010 m NTE INEN 2167
17.07.2017  APARIENCIA Conforme NTE INEN 2167

Sello de Calidad
AN I N
°y = N

Institute Ecuatoriano de Normalizacion

T NTE INEN 2157

Observacion:

ADELCA tiene certificacion 1ISO 8001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y cuenta con el certificade de conformidad con Sello de Calidad NTE INEN 2167, para
VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO LAMINADAS EN CALIENTE, SOLDABLES, TERMOTRATADAS, PARA HORMIGON ARMADO.

Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacion escrita del Laboratorio. No estan autorizadas reproducciones parciales del mismo.
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Odeicq CERTIFICADO DE CALIDAD
; ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA
Agetly del Eovasor CERTIFICADO NRO: L1000079699

PAGINAS 1 DE1
LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR: ALOAG, km 1 % Via Aloag - Santo Domingo
EE S R, SRS PRODUCTO: 63 VARILLA LAM CORRUG AS42 12X12
NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A No PEDIDO: 10010374
DIRECCION DEL CLIENTE: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211 CONDICIONES DE ENSAYO: TEMP AMB 20 °C
LOTE DE INSPECCION: 030000051106
NRO DE COLADA: 705201
ID 403
Fecha Caracteristicas de Inspeccion Max Min Resultado de Analisis l UN | Observaciones
QUIMICO
26.06.2017 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,260 % ASTME415
26.06.2017 % SILICIO (Si) 0,300 0,100 0,127 % ASTME415
26.06.2017 % MANGANESO (Mn) 1,200 1,050 1,059 % ASTME415
26.06.2017 % FOSFORO (P) 0,035 0,000 0,019 % ASTME415
26.06.2017 % AZUFRE (S) 0.045 0,000 0,032 % ASTME415
26.06.2017 % BORO (B) 0,100 0,000 0,000 % ASTME415
26.06.2017 % CARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 0,000 % ASTME415
MECANICO
26.06.2017 AREA NOM 113,10 113,10 113,098 mm2  NTE INEN 2167
26.06.2017  FLUENCIA 540,0 420,0 469,617 MPa NTE INEN 2167
26.06.2017 RESISTENCIA 550,0 617,629 MPa NTE INEN 2167
26.06.2017  ALARGAMIENTO 14,00 17,300 % NTE INEN 2167
26.06.2017  REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,315 NTE INEN 2167
26.06.2017 DOBLADO Conforme NTE INEN 2167
FISICO
26.06.2017  ESPACIO R TRANSV 8,40 8,333 mm NTE INEN 2167
26.06.2017  ALTURA R TRANSV 0,48 0,627 mm NTE INEN 2167
26.06.2017 ANCHO BASE R LONG 470 0,10 1,810 mm NTE INEN 2167
26.06.2017 LONG 12m 12,050 11,950 12,010 m NTE INEN 2167
26.06.2017  APARIENCIA Conforme NTE INEN 2167
.
Sello de Calidad
AN — &

N Y

Instituic Ecuatorian h izacic
o de Normalizacién

NTE INEN 21587

Observacioén:
ADELCA tiene certificacion 1SO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e 1ISO 14001:2004 y cuenta con el certificado de confermidad con Sello de Calidad NTE INEN 2167, para
VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO LAMINADAS EN CALIENTE, SOLDABLES, TERMOTRATADAS, PARA HORMIGON ARMADO.

Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacién escrita del Laboratorio. No estén autorizadas reproducciones parciales del mismo.

ACERIA DEL ECUADOR C.A.
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Odelcq CERTIFICADO DE CALIDAD
' | ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA
Acerfa del Ecuador

CERTIFICADO NRO: L1000079700

PAGINAS 1 DE1
LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR: ALOAG, km 1 % Via Aloag - Santo Domingo
S —— 28.08.2017 PRODUCTO: 59 VARILLA LAM CORRUG AS42 10X12
NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A No PEDIDO: 10010378
DIRECCION DEL CLIENTE:  AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211 CONDICIONES DFE ENSAYC: TEMP AMB 20-°C
LOTE DE INSPECCION: 030000051925
NRO DE COLADA: 705743
ID 193
Fecha Caracteristicas de Inspeccion Max [ Min Resultado de Andlisis I UN | Observaciones
QUIMICO
17.07.2017 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,271 % ASTME415
17.07.2017 % SILICIO (Si) 0,300 0,100 0,189 % ASTME415
17.07.2017 % MANGANESO (Mn) 1,200 1,050 1,070 % ASTME415
17.07.2017 % FOSFORO (P) 0,035 0,000 0,015 % ASTME415
17.07.2017 % AZUFRE (S) 0,045 0,000 0,026 % ASTME415
17.07.2017 % BORO (B) 0,100 0,000 0,001 % ASTME415
17.07.2017 % CARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 0477 % ASTME415
MECANICO
17.07.2017  AREA NOM 78,54 78,54 78,540 mm2 NTE INEN 2167
17.07.2017  FLUENCIA 540,0 420,0 477,719 MPa NTE INEN 2167
17.07.2017  RESISTENCIA 550,0 633,671 MPa NTE INEN 2167
17.07.2017  ALARGAMIENTO 12,00 16,750 % NTE INEN 2167
17.07.2017  REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,326 NTE INEN 2167
17.07.2017  DOBLADO Conforme NTE INEN 2167
FISICO
17.07.2017  ESPACIO R TRANSV 7,00 6,500 mm NTE INEN 2167
17.07.2017  ALTURA R TRANSV 0,40 0,473 mm NTE INEN 2167
17.07.2017  ANCHO BASE R LONG 3,90 0,10 1,795 mm NTE INEN 2167
17.07.2017  LONG 12m 12,050 11,950 12,010 m NTE INEN 2167
17.07.2017  APARIENCIA Conforme NTE INEN 2167

Sello de Calidad
~T I
N\ =% N

Instituto Ecuatoriano de Normalizagion

NTE INEN 2167

Observacién:
ADELCA tiene certificacién 1SO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y cuenta con el certificado de conformidad con Sello de Calidad NTE INEN 2167, para
VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO LAMINADAS EN CALIENTE, SOLDABLES, TERMOTRATADAS, PARA HORMIGON ARMADO.

Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacién escrita A%'Bﬁ?ﬁ‘ﬁﬁ-ﬁg&ﬁﬁﬁfﬂ@ﬁa@ﬂmpmd“°°i°"es parciales del mismo.

Firma:

.............. e e e s s e i necsem .

VARESIARBLLARARES DAD
JEFE DE CALIDAD LAMINADOS



