CERTIFICADO DE CALIDAD
ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA

adelca

ACRHE el Ecliador CERTIFICADO NRO: L1000080087

PAGINAS 1 DE 1
LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR: ALOAG, km 1 ¥z Via Aloag - Santo Domingo
B R S R 05.09.2017 PRODUGTO: 89 VARILLA LAM CORRUG AS42 32X12
NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A No PEDINO: 1010449

CONDICIONES DE ENSAYO: TEMP AMB 18 °C

DIRECCION DEL CLIENTE: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211

LOTE DE INSPECCION: 030000053134
NRO DE COLADA: 706660
ID 247
Fecha Caracteristicas de Inspeccion Max Min Resultado de Analisis UN l Observaciones
QUIMICO
25.08.2017 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,260 % ASTME415
25.08.2017 % SILICIO (Si) 0,300 0,100 0,252 % ASTME415
25.08.2017 % MANGANESO (Mn) 1,200 1,050 1,079 % ASTME415
25.08.2017 % FOSFORO (P) 0,035 0,000 0,018 % ASTME415
25.08.2017 % AZUFRE (S) 0,045 0,000 0,027 % ASTME415
25.08.2017 % BORO (B) 0,100 0,000 0,001 % ASTME415
25.08.2017 % CARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 0,468 % ASTME415
MECANICO
25.08.2017 AREA NOM 804,25 804,25 804,250 mm2 NTE INEN 2167
25.08.2017  FLUENCIA 540,0 420,0 479,777 MPa NTE INEN 2167
26.08.2017  RESISTENCIA 550,0 641,084 MPa NTE INEN 2167
25.08.2017  ALARGAMIENTO 12,00 16,400 % NTE INEN 2167
25.08.2017  REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,336 NTE INEN 2167
25.08.2017 DOBLADO Conforme NTE INEN 2167
FISICO
25,08.2017  ESPACIO R TRANSV 2240 21,300 mm NTE INEN 2167
25.08.2017  ALTURA R TRANSV 1,64 2,027 mm NTE INEN 2167
25,08.2017  ANCHO BASE R LONG 12,00 0,10 4,080 mm NTE INEN 2187
25,08.2017  LONG 12m 12,050 12,000 12,020 m NTE INEN 2167
25.08.2017  APARIENCIA Conforme NTE INEN 2167
Sello de Calidad
ua: o sli/m-;')
NTE INEN 2167
Observacién:

ADELCA tiene certificacién ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y cuenta con el certificado de conformidad con Sello de Calidad NTE INEN 2167, para

VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO LAMINADAS EN CALIENTE, SOLDABLES, TERMOTRATADAS, PARA HORMIGON ARMADO.
Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacion esa%maﬁgtow lfﬁad ﬁuEﬁﬁadas reproducciones parciales del mismo.
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JEFE DE CALIDAD LAMINADOS



d e'co CERTIFICADO DE CALIDAD
ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA
Acerla 02| Ecuager CERTIFICADO NRO: L1000080421

PAGINAS 1 DE 1
LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR: ALOAG, km 1 % Via Aloag - Santo Domingo
R DEERISE; 13.09.2017 PRODUCTO: 88 VARILLA LAM CORRUG AS42 32X09
NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A e PEDIDO: 10010568
DIRECCION DEL CLIENTE:  AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211 CONDICIONES DE ENSAYO: TEMP AME 20 °C
LOTE DE INSPECCION: 030000053134
NRO DE COLADA: 706665
) 892
Fecha Caracteristicas de Inspeccion Max Min Resultado de Analisis | UN | Observaciones
QUIMICO
25.08.2017 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,276 % ASTME415
25.08.2017 % SILICIO (Si) 0,300 0,100 0,200 % ASTME415
25.08.2017 % MANGANESO (Mn) 1,200 1,050 1,077 % ASTME415
2508.2017 % FOSFORO (P) 0,035 0,000 0,020 % ASTME415
25082017 % AZUFRE (S) 0,045 0,000 0,037 % ASTME415
25082017 % BORO (B) 0,100 0,000 0,001 % ASTME415
25082017 % GARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 0,479 % ASTME415
MECANICO
25082017 AREA NOM 804,25 804,25 804250  mm2  NTE INEN 2167
25082017 FLUENCIA 540,0 420,0 461,913  MPa  NTEINEN 2167
25082017 RESISTENCIA 550,0 636,865 MPa  NTE INEN 2167
25082017  ALARGAMIENTO 12,00 17,050 % NTE INEN 2167
25082017 REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,379 NTE INEN 2167
25082017 DOBLADO Conforme NTE INEN 2167
FISICO
2508.2017  ESPACIO R TRANSV 22,40 21,400 mm NTE INEN 2167
25082017 ALTURA R TRANSV 1,64 1,953 mm NTE INEN 2167
2508.2017 ANCHO BASE R LONG 12,00 0,10 4,080 i NTE INEN 2167
2508.2017 LONG 9m 9,050 9,000 9,020 m NTE INEN 2167
25.08.2017  APARIENCIA Conforme NTE INEN 2167

Sello de Calidad
VT X
\

Inistituto Ecuatoriano i Nurm;#i/a:r:ir'm‘

NTE INEN 2167

Observacién:

ADELCA tiene certificacion ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y cuenta con el cerfificado de conformidad con Sello de Calidad NTE INEN 2167, para
VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO LAMINADAS EN CALIENTE, SOLDABLES, TERMOTRATADAS, PARA HORMIGON ARMADO.

Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacién escnta“{jel Laboratorio. No estan autonzadas reproducclones parciales del mismo.
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O de'CO CERTIFICADO DE CALIDAD
: ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA
Aceria del Ecuador

CERTIFICADO NRO: L1000079821

PAGINAS 1 DE 1
LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR: ALOAG, km 1 %: Via Aloag - Santo Domingo
EECHA DE EMISION: 30.08.2017 PRODUCTO: 88 VARILLA LAM CORRUG AS42 32X09
NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A No PEDIDO: 10010378
DIRECCION DEL CLIENTE:  AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211 CONDICIONES DE ENSAVD: TENP AME 21 %0
LOTE DE INSPECCION: 030000053134
NRO DE COLADA: 706690
ID 723
I Fecha Caracteristicas de Inspeccion Max —I Min Resultado de Analisis l UN I Observaciones
QUIMICO
25.08.2017 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,268 % ASTME415
25.08.2017 % SILICIO (Si) 0,300 0,100 0,223 % ASTME415
25.08.2017 % MANGANESO (Mn) 1,200 1,050 1,082 % ASTME415
25.08.2017 % FOSFORO (P) 0,035 0,000 0,019 % ASTME415
25.08.2017 % AZUFRE (S) 0,045 0,000 0,031 % ASTME415
25.08.2017 % BORO (B) 0,100 0,000 0,001 % ASTME415
25.08.2017 % CARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 0,470 % ASTME415
MECANICO
25.08.20177 AREA NOM 804,25 804,25 804,250 mm2 NTE INEN 2167
25.08.2017 FLUENCIA 540,0 420,0 457,316 MPa NTE INEN 2167
25.08.2017  RESISTENCIA 550,0 619,882 MPa NTE INEN 2167
25.08.20177 ALARGAMIENTO 12,00 17,500 % NTE INEN 2167
25.08.2017  REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,355 NTE INEN 2167
25.08.2017 DOBLADO Conforme NTE INEN 2167
FISICO
25.08.2017 ESPACIO R TRANSV 22,40 21,267 mm NTE INEN 2167
25.08.2017  ALTURA R TRANSV 1,64 1,913 mm NTE INEN 2167
25.08.2017 ANCHO BASE R LONG 12,00 0,10 3,705 mm NTE INEN 2167
25.08.2017 LONG 9m 9,050 9,000 9,020 m NTE INEN 2167
25.08.2017  APARIENCIA Conforme NTE INEN 2167
R
Sello de Calidad
N — \
1\
Inspirumn ountonano de Nr:ﬁw:al:mnirm
NTE INEN 2167
L vy
Observacion:

ADELCA tiene certificacion 1ISO 8001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y cuenta con el certificado de conformidad con Sello de Calidad NTE INEN 2167, para
VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO LAMINADAS EN CALIENTE, SOLDABLES, TERMOTRATADAS, PARA HORMIGON ARMADO.
Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacion estritdde| Laboftofis NbeEsn Butorizadas reproducciones parciales del mismo.

QIANESSA-VAELADARESD
JEFE DE CALIDAD LAMINADOS



deicq CERTIFICADO DE CALIDAD
ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA
ALSHw 2l Reliaaor CERTIFICADO NRO: L1000079835

PAGINAS 1 DE 1
LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR: ALOAG, km 1 %: Via Aloag - Santo Domingo
FEGITA BE R . PRODUCTO: 89 VARILLA LAM CORRUG AS42 32X12
NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A No PERICO: 10010419
DIRECCION DEL CLIENTE:  AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211 CONRICIONES DE ENIAYO: TEMPAMB 191G
LOTE DE INSPECCION: 030000053134
NRO DE COLADA: 706669
ID 417
l Fecha Caracteristicas de Inspeccion Max Min Resultado de Analisis ' UN | Observaciones
QUIMICO
25.08.2017 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,268 % ASTME415
25.08.2017 % SILICIO (Si) 0,300 0,100 0,223 % ASTME415
25.08.2017 % MANGANESO (Mn) 1,200 1,050 1,066 % ASTME415
25.08.2017 % FOSFORO (P) 0,035 0,000 0,018 % ASTME415
25082017 % AZUFRE (S) 0,045 0,000 0,035 % ASTME415
25082017 % BORO (B) 0,100 0,000 0,001 % ASTME415
25.08.2017 % CARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 0,472 % ASTME415
MECANICO
25082017  AREA NOM 804,25 804,25 804250  mm2  NTEINEN 2167
25.08.2017  FLUENGIA 540,0 420,0 458,499 MPa  NTEINEN 2167
25082017  RESISTENCIA 550,0 633,927 MPa  NTE INEN 2167
25.08.2017 ALARGAMIENTO 12,00 17,250 % NTE INEN 2167
25082017 REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,383 NTE INEN 2167
25082017 DOBLADO Conforme NTE INEN 2167
FISICO
26082017 ESPACIO R TRANSV 22,40 21,176 mm NTE INEN 2167
25082017 ALTURA R TRANSV 1,64 1,843 mm NTE INEN 2167
25082017 ANCHO BASE R LONG 12,00 0,10 3.435 mm NTE INEN 2167
25.08.2017 LONG 12m 12,050 12,000 12,020 m NTE INEN 2167
25082017 APARIENCIA Conforme NTE INEN 2167

Sello de Calidad
JTYT
lfg PN T TN

st Fruntonano de Nortimaliacinn
NTE INEN 2167 ’
Observacion:

ADELCA tiene certificacion 1ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y cuenta con el certificado de conformidad con Sello de Calidad NTE INEN 2167, para
VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO LAMINADAS EN CALIENTE, SOLDABLES, TERMOTRATADAS, PARA HORMIGON ARMADO.
Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacion esCritd-del Cabdfatofd-Néebein Buforizadas reproducciones parciales del mismo.

VANESSA VAELADARES
JEFE DE CALIDAD LAMINADOS



CERTIFICADO DE CALIDAD
ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA

Acerfa del Ecuador CERTIFICADO NRO: L1000079837

PAGINAS 1 DE 1
LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR: ALOAG, km 1 %2 Via Aloag - Santo Domingo
S — N PRODUCTO: 89 VARILLA LAM CORRUG AS42 32X12
NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A No PERIDG: 10910418
DIRECCION DEL CLIENTE:  AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211 RONDIIONES DIE ENSAYO: TEMP AMB19 6
LOTE DE INSPECCION: 030000053134
NRO DE COLADA: 706699
D 408
Fecha Caracteristicas de Inspeccion Max Min J Resultado de Analisis l UN | Observaciones
QUIMICO
25082017 % CARBON (C) 0,300 0,260 0,275 % ASTME415
25082017 % SILICIO (Si) 0,300 0,100 0,203 % ASTME415
25.08.2017 % MANGANESO (Mn) 1,200 1,050 1,051 % ASTME415
25.08.2017 % FOSFORO (P) 0,035 0,000 0,016 % ASTME415
25.08.2017 % AZUFRE (S) 0,045 0,000 0,028 % ASTME415
25.08.2017 % BORO (B) 0,100 0,000 0,001 % ASTME415
25.08.2017 % CARBON EQUIVALENTE (CE) 0,550 0,000 0,478 % ASTME415
MECANICO
250820177 AREA NOM 804,25 804,25 804250  mm2  NTEINEN 2167
25082017 FLUENCIA 540,0 4200 445196  MPa  NTE INEN 2167
25082017 RESISTENCIA 550,0 603602  MPa  NTEINEN 2167
25.08.2017 ALARGAMIENTO 12,00 16,900 % NTE INEN 2167
25082017  REL RESIST/FLUENCIA 1,25 1,356 NTE INEN 2167
25.08.2017 DOBLADO Conforme NTE INEN 2167
FISICO

25.08.2017 ESPACIO R TRANSV 22,40 21,286 mm NTE INEN 2167
25082017 ALTURA R TRANSV 1,64 1,850 mm NTE INEN 2167
250820177 ANCHO BASE R LONG 12,00 0.10 3,445 mm NTE INEN 2167
25.08.2017 LONG 12m 12,050 12,000 12,020 m NTE INEN 2167
25082017  APARIENCIA Conforme NTE INEN 2167

( I

f Sello de Calidad
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;’ ‘\‘rl::ﬂm I—r_‘::w:rw;&im e Normalizacion

| NTE INEN 2167
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Observacién:
ADELCA tiene certificacién 1ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y cuenta con el certificado de conformidad con Sello de Calidad NTE INEN 2167, para
VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO LAMII\!{LDE}% E&J A_LIEETE, SOLDABLES, TERMOTRATADAS, PARA HORMIGON ARMADO.
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Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobacién escrita del Labor: Ho ;I%aés qugori%adas reproducciones parciales del mismo.
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JEFE DE CALIDAD LAMINADOS




